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前  言
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国口腔护理用品标准化技术委员会(SAC/TC492)归口。
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抗 菌 牙 刷

1 范围

本标准规定了抗菌牙刷的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于刷毛或刷毛与刷头使用抗菌材料加工制成的牙刷。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2829—2002 周期检验技术抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求(IEC60335-1:2004,IDT)

GB4706.59 家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求(GB4706.59—2008,

IEC60335-2-52:2002,IDT)

GB6675.2—2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB19342—2013 牙刷

GB/T21510—2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法

GB/T22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB30002—2013 儿童牙刷

GB30003—2013 磨尖丝牙刷

GB/T31402—2015 塑料 塑料表面抗菌性能试验方法(ISO22196:2007,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
抗菌牙刷 antibacterialtoothbrush
刷毛或刷毛与刷头使用抗菌材料加工制成的牙刷,能够抑制刷毛或刷头表面的细菌滋生。

4 要求

4.1 总则

4.1.1 抗菌牙刷中牙刷、儿童牙刷、磨尖丝牙刷的卫生要求、规格尺寸、毛束强度分类、物理性能、磨毛、
非磨尖丝部分刷毛、外观质量应分别符合GB19342—2013、GB30002—2013、GB30003—2013中相关

要求。
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