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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC209/SC2)归口。
本标准起草单位:江苏伊思达纺织有限公司、山东岱银纺织集团股份有限公司、山东华龙纺织有限

公司、上海市纺织工业技术监督所、山东德源纱厂有限公司、湖南云锦集团股份有限公司、中国棉纺织行

业协会、浙江春江轻纺集团有限责任公司、河南新野纺织股份有限公司。
本标准主要起草人:恽中方、谢松才、郑德选、王英、徐汕文、叶戬春、杨新勇、吴勤霞、陈苏文、

王憬义。
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纯 棉 竹 节 本 色 纱

1 范围

本标准规定了纯棉竹节本色纱的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于环锭纺纯棉竹节本色纱。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T398—2008 棉本色纱线

GB/T3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

FZ/T10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

FZ/T10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
  竹节纱 slubyarn

在一定长度范围内,直径粗细、竹节长度或竹节间距有规律或无规律变化的纱。
3.2
  基纱 baseyarn

竹节纱上除竹节外正常纱部分。
3.3
  综合线密度 totallineardensity

在公定回潮率时1000m竹节纱的质量(g),以特克斯(tex)表示。
3.4
  竹节间距 thedistancebetweenslubs

相邻两个竹节间基纱长度。
3.5
  竹节长度 thelengthofslub

基纱渐变为竹节,再由竹节渐变为基纱的部分。
3.6
  竹节倍数 slubratio

竹节线密度与基纱线密度之比。
3.7
  有规律竹节 regularslub

竹节长度、竹节间距或竹节倍数在一定长度范围内有规律变化。
1

FZ/T12032—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130508142717
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





