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前　　言

　　本标准是对ＦＺ／Ｔ５１００１—１９９８的修订。

本标准代替ＦＺ／Ｔ５１００１—１９９８《粘胶纤维用浆粕》。

本标准与ＦＺ／Ｔ５１００１—１９９８相比主要变化如下：

———增加了术语和定义一章；

———取消了富强粘胶纤维、粘胶强力丝用棉浆粕质量指标的考核；

———取消了特性粘度考核项目；

———粘胶长丝用棉浆粕的质量指标中取消了系列的分类，动力粘度统一用中心值控制，调整了甲种

纤维素、白度的考核指标；

———粘胶短纤维用棉浆粕的质量指标中，动力粘度统一用中心值控制，调整了白度、反应性能、大尘

埃的考核指标；

———木浆粕的分类作了修改，由Ｎ１、Ｎ２、ＮＨ 三个系列修改为Ｎ１、Ｎ２ 两类，相应的考核指标值也作

了调整，其中动力粘度用中心值控制；

———灰分的考核，取消（５２５±２５）℃时的考核指标，统一采用（７２５±２５）℃的指标进行考核；

———铁含量的单位统一为ｍｇ／ｋｇ；

———树脂含量、多戊糖含量两项作为型式检验项目。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：上海市纺织工业技术监督所、山东海龙股份有限公司、山东银鹰化纤有限公司、宜

宾长毅浆粕有限责任公司。

本标准主要起草人：陆秀琴、夏坚琴、邢春花、陈忠国、黄俊、李红杰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ５１００１—１９９８。
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粘 胶 纤 维 用 浆 粕

１　范围

本标准规定了粘胶纤维用浆粕的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于粘胶纤维棉浆粕和木浆粕。其他纤维级浆粕可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＦＺ／Ｔ５００１０．１—１９９８　粘胶纤维用浆粕取样方法

ＦＺ／Ｔ５００１０．２　粘胶纤维用浆粕水分的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．３—１９９８　粘胶纤维用浆粕粘度的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．４　粘胶纤维用浆粕甲种纤维素含量的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．５　粘胶纤维用浆粕灰分含量的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．６　粘胶纤维用浆粕铁含量的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．７　粘胶纤维用浆粕白度的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．８　粘胶纤维用浆粕尘埃度的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．９　粘胶纤维用浆粕吸碱值和膨润度的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．１０　粘胶纤维用浆粕定量的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．１１　粘胶纤维用木浆粕树脂含量的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．１２　粘胶纤维用木浆粕多戊糖的测定

ＦＺ／Ｔ５００１０．１３　粘胶纤维用浆粕反应性能的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

生产批　狆狉狅犱狌犮狋犾狅狋

原料、化工料、辅料、工艺条件、产品规格相同，连续生产的产品批号。

３．２　

检验批　狋犲狊狋犾狅狋

为检验连续生产过程中产品质量的稳定性，在一定范围内周期性取样的试验批。

３．３　

批样品　犾狅狋狊犪犿狆犾犲

能代表整个批的包装件（或样品），用于抽取实验室样品包装件（或样品）的总和。

４　产品分类和标识

４．１　产品按原料分为棉浆、木浆两类。其中棉浆粕按生产用途分为粘胶长丝用棉浆粕和粘胶短纤维用

棉浆粕两大类；木浆粕根据使用材料配比不同，可分为 Ｎ１、Ｎ２ 两类，Ｎ１ 为７０％以上的针叶木，Ｎ２ 为

１
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