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前  言
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松脂掺杂评估方法

1 范围

本标准规定了掺杂松脂相关的术语与定义、试验方法、判别与报告。
本标准适用于松脂及掺杂松脂的快速评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T12901 脂松节油

GB/T33028 松脂中工业盐掺杂物鉴别方法

GB/T33030 松脂中淀粉类掺杂物鉴别方法

LY/T1355 松脂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
掺杂松脂 adulteratedoleoresin
掺混了松脂以外物质的松脂。

3.2 
松脂掺杂物 adulterantinoleoresin
掺混到松脂中而不属于松脂的任何物质,如沙石、石粉、玻璃粉、石灰、淀粉、盐、过量的水等。
注:在松脂储存过程中需要水覆盖表面作为保护介质以减少松节油挥发与松脂氧化,这部分水能够被简单地排除。

如果有意使水大量掺入松脂并残留在松脂中而不能被正常除去,则这部分过量的水也被视为松脂掺杂物。

3.3 
淀粉类掺杂物 starchesadulterant
掺混到松脂中而不属于松脂的淀粉类物质,如木薯粉、木薯淀粉及其他植物淀粉等。

3.4 
工业盐掺杂物 industrialsaltadulterant
掺混到松脂中而不属于松脂的工业盐(氯化钠)。

3.5 
硫酸盐类掺杂物 sulphatesadulterant
掺混到松脂中而不属于松脂的硫酸盐类物质。
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