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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:国家建筑材料测试中心、全国工商联家具装饰业商会。
本标准参加起草单位:上海艺极楼梯有限公司、连云港美步楼梯制造有限公司、浙江欧雅纳特木业

有限公司、宁波市瑞王楼梯有限公司、佛山市顺德区唐式木业有限公司、浙江台州市希尔登楼梯有限公

司、上海巨铠楼梯有限公司、江苏华通木业有限公司、烟台立信木业有限公司、北京亚威楼梯有限公司、
湖南金牌楼梯有限公司、湖州南浔鑫步木制品厂、德国奇力达集团有限公司、汕头市辉煌楼梯有限公司、
东莞市大家木业有限公司、徐州市信步装饰科技有限公司、盐城施美德楼梯有限公司、徐州佳家楼梯有

限公司、沈阳天河木业有限公司、成都梯博士楼梯有限公司、成都金森品家家居有限公司、杭州安步楼梯

有限公司、杭州迈德高楼梯制造有限公司、金华艺涛木业有限公司、慈溪市长河银鑫建材厂、深圳市绿捷

艺术楼梯有限公司、江苏摩品木业有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、北京格瑞鸿润工贸有限

责任公司、北京三力威木业有限公司。
本标准主要起草人:胡云林、张仁江、张家刚、孙刚、陶东玉、胡建文、谢清华、潘永军、张洪利、王彩荣、

赵燕生、刘宏旭、陈友明、商卫兵、李小明、张仲鲲、张金洋、刘广伟、杨永春、王继勤、黄庆明、邱伟、罗敏、
李百世、刘伟清、廖志刚、施海军、吴家文、汤文裕、历敏、叶建国、唐健。
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住宅内用成品楼梯

1 范围

本标准规定了住宅内用成品楼梯(简称楼梯)的术语和定义、分类和标记、材料、一般规定、要求、试
验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和随行文件。

本标准适用于主要受力构件为木质、金属以及金属———木质组合材料的住宅内用成品楼梯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1732—1993 漆膜耐冲击性测定法

GB/T4100—2006 陶瓷砖

GB/T4893.1—2005 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.4—1985 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T4893.9—1992 家具表面漆膜抗冲击测定法

GB5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB5237.2 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材

GB5237.3 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材

GB5237.4 铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材

GB5237.5 铝合金建筑型材 第5部分:氟碳漆喷涂型材

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10125—2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T14436 工业产品保证文件 总则

GB15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB15763.4 建筑用安全玻璃 第4部分:均质钢化玻璃

GB/T17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T18103—2000 实木复合地板
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