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前　　言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：纺织工业南方科技测试中心、深圳市北岳海威化工有限公司、山东滨州亚光毛巾

有限公司、福建龙岩喜鹊纺织有限公司、马鞍山海狮织造有限公司、广东省微生物研究所、江苏省纺织产

品质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：刘晨、邹海清、王延平、蒋丽萍、施懋祥、谢小保、计芬芬、刘天纵、李辉。
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抗　菌　毛　巾

１　范围

本标准规定了抗菌毛巾的要求、试验方法、检验规则及标志。

本标准适用于天然纤维、化学纤维以及混纺纤维制成的抗菌毛巾。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ２０９４４．３—２００８　纺织品　抗菌性能的评价　第３部分：振荡法

ＧＢ／Ｔ２２８６４　毛巾

ＦＺ／Ｔ７３０２３—２００６　抗菌针织品

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

抗菌毛巾　犪狀狋犻犫犪犮狋犲狉犻犪犾狋狅狑犲犾

具有抑制细菌在其上面生长、繁殖和使细菌失活的功能的毛巾。

３．２

抑菌率　狋犺犲狉犪狋犲狅犳犫犪犮狋犲狉犻犪犾犻狀犺犻犫犻狋犻狅狀

试验样品接种细菌，定时恒温振荡培养后，对照样与试样烧瓶内活菌浓度的差值与对照样烧瓶内活

菌浓度之比的百分率。

４　要求

抗菌毛巾的要求分为内在质量、外观质量、安全性及抗菌效果四个方面。

４．１　内在质量及外观质量

内在质量及外观质量应符合ＧＢ／Ｔ２２８６４的要求。

４．２　安全性

４．２．１　抗菌毛巾所应用的抗菌物质应经相关部门批准，具有资质单位的检测报告（抗菌物质化学含量

检测方法、急性口服毒性、皮肤刺激性、眼刺激性、致突变性以及与其产品宣传相对应的试验报告），以及

抗菌物质生产厂家提供的使用说明。

４．２．２　抗菌毛巾应符合ＧＢ１８４０１的要求。

４．２．３　抗菌毛巾所应用的抗菌物质的溶出性指标：抗菌毛巾洗涤一次后，抑菌圈宽度犇≤５ｍｍ。

４．３　抗菌效果

４．３．１　试验菌株

４．３．１．１　革兰氏阳性细菌：金黄色葡萄球菌犛狋犪狆犺狔犾狅犮狅犮犮狌狊犪狌狉犲狌狊（ＡＴＣＣ６５３８）。
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