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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC209/SC6)归口。
本标准主要起草单位:爱慕股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、天纺标检测认证股

份有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、青岛妙家服饰有限公司、佛山中纺联检验技术服务有限公司、
广东都市丽人实业有限公司、东莞市富明钮扣有限公司、天纺标(上海)检测科技有限公司、佛山市尊美

服饰有限公司、彼悦(北京)科技有限公司、广东新怡内衣科技有限公司、天纺标(广东)检测科技有限

公司。
本标准主要起草人:秦晓霞、林若文、赵娟芝、曹海辉、高越、李正海、李万芳、李涵芳、黄伟清、李佳、

何俊文。
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针 织 孕 产 妇 文 胸

1 范围

本标准规定了针织孕产妇文胸的术语和定义、产品分类、型号、要求、试验、抽样规则、判定规则以及

使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于怀孕期妇女及哺乳期妇女穿着的针织文胸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法

GB/T4856 针棉织品包装

GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T6151 纺织品 色牢度试验 试验通则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T17593(所有部分) 纺织品 重金属的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T20388 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法

GB/T24121纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T30157 纺织品 总铅和总镉含量的测定

GB/T31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度

GB31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T31702 纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T32598 纺织品 色牢度试验 贴衬织物沾色的仪器评级

GB/T32616 纺织品 色牢度试验 试样变色的仪器评级
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