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前  言

  本标准的4.1、4.2是强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和全国有色金属标准化技术委员

会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:江西铜业股份有限公司、江苏江润铜业有限公司、云南铜业股份有限公司、铜陵有

色股份铜冠电工有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、宁波金田铜业(集团)股份有限公

司、山东祥瑞铜材有限公司、山东亨圆铜业有限公司、中铝昆明铜业股份有限公司。
本标准主要起草人:苏友明、危利民、朱先明、李东林、王克胜、王爱勇、肖洪量、赵永善、王永如、

刘庆国、燕志富、陈忠良、吴跃军、殷杰、刘婉容、王金美、张勇、刘海峰、李明。
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电工用铜线坯单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了电工用铜线坯单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的要求、统计范围、计算范围、
计算方法和节能管理与措施。

本标准适用于以阴极铜或废杂铜为原料采用上引连铸法、连铸连轧法生产的直径6.00mm~
35.00mm电工用铜线坯产品能耗的计算和考核评定,以及新建项目的能耗控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T23331 能源管理体系 要求

3 术语和定义

GB/T2589和GB/T12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电工 用 铜 线 坯 综 合 能 耗  comprehensiveenergyconsumptionofcopperdrawingstockfor

electricalpurpose
统计报告期内,电工用铜线坯生产企业从投料(阴极铜或废杂铜)到产出合格电工用铜线坯产品的

生产过程中所消耗的直接生产能耗、辅助生产能耗和附属生产能耗。

4 要求

4.1 现有电工用铜线坯生产企业单位产品能耗限定值

现有电工用铜线坯生产企业单位产品能耗限定值应符合表1要求。

表1 现有电工用铜线坯生产企业单位产品能耗限定值

生产工艺 生产原料
电工用铜线坯单位产品综合能耗

kgce/t

上引连铸法 阴极铜 ≤58

连铸连轧法
阴极铜 ≤68

废杂铜 ≤230
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