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压片冲模 检测

1 范围

本标准规定了压片冲模的检测方法。
本标准适用于压片冲模(以下简称冲模)的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
冲模 punchanddie
上冲杆、下冲杆和中模的统称。
见图1。
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