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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５２６４１：１９７９《纸浆　实验室打浆　第１部分：瓦利（Ｖａｌｌｅｙ）打浆机法》（英

文版）。　

本标准与ＩＳＯ５２６４１：１９７９相比，主要差异如下：

———用ＧＢ／Ｔ４６２《纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定》代替ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ和ＩＳＯ６３８：

１９７８，ＭＯＤ；

———用ＱＢ／Ｔ１４６２《纸浆实验室的湿解离》代替ｅｑｖＩＳＯ５２６３：１９７９；

———将ＩＳＯ５２６４１：１９７９中第１章和第２章合并为本标准的第１章。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心、中国造纸协会标准化专业委

员会。

本标准主要起草人：史记。
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纸浆　实验室打浆

瓦利（犞犪犾犾犲狔）打浆机法

１　范围

本标准规定了使用瓦利打浆机进行实验室打浆的方法。该方法仅限于配浆、打浆、采样、样品分配

及打浆设备。

本标准适用于各种纸浆。

注：打浆是检验纸浆物理性能的预备阶段。

在实际操作中，对于某些纤维非常长的浆，如棉短绒，用本方法测定时可能得不到令人满意的结果。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８；ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ；

ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５３９９　纸浆　浆料浓度的测定（ＧＢ／Ｔ５３９９—２００４，ＩＳＯ４１１９：１９９５，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ１４６２　纸浆实验室的湿解离（ＱＢ／Ｔ１４６２—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ５２６３：１９７９）

３　原理

一定量规定浓度的纸浆在瓦利打浆机的飞刀和底刀之间打浆，打浆过程中每隔一段时间进行取样。

４　仪器和设备

常用实验设备及以下各项。

４．１　瓦利打浆机，见附录Ａ。

４．２　计时器。

４．３　天平，称量试样的误差应小于１ｇ。

４．４　蒸馏水或去离子水，或相当纯度的水。

注：为了避免有关各方使用不同质量的水而可能引起的异议，特建议使用蒸馏水或相当纯度的水。

５　试样的制备

５．１　对于湿浆或风干浆，称取一定量的试样按照 ＧＢ／Ｔ４６２测定其绝干物含量；对于液体浆，按照

ＧＢ／Ｔ５３９９测定其绝干物含量。

５．２　取出相当于３６０ｇ±５ｇ绝干试样（不应裁切试样，并避免取用切边处的试样）。对于纸机干燥的

浆板或急骤干燥的浆块，应在室温下用５Ｌ水（４．４）将其彻底浸泡４ｈ以上。将浸泡过的试样撕成约

２５ｍｍ×２５ｍｍ的小片。为了保证使最初的解离作用产生最小的打浆效果，应通过浸泡使试样彻底松

软。湿浆可不浸泡就进行解离。
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