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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T4414—1984《包装钨精矿取样、制样方法》。本标准与GB/T4414—1984相比主

要变化如下:
———增加了规范性引用文件等章节;
———对术语和定义做了相应的调整;
———单位采用国际单位制;
———用GB/T2007.3、GB/T2007.4替代了附录A、附录B、附录C。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:赣州有色冶金研究所、中国有色金属工业标准计量质量研究所。
本标准主要起草人:潘建忠、刘柏禄、谢世勇、傅慧敏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T4414—1984。
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包装钨精矿取样、制样方法

1 范围

本标准规定了包装黑钨精矿(钨锰铁矿、钨锰矿及钨铁矿)和白钨精矿(钨酸钙矿)的一般规定、取
样、制样方法。

本标准适用于包装黑钨精矿(钨锰铁矿、钨锰矿及钨铁矿)和白钨精矿(钨酸钙矿)的化学成分和水

分测定用样的采取和制备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

GB/T2007.3 散装矿产品取样、制样通则 评定品质波动试验方法

GB/T2007.4 散装矿产品取样、制样通则 偏差、精密度校核试验方法

3 术语和定义

GB/T2007.1~GB/T2007.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
批和批量batchandbulk
在相同条件下加工或生产的一定质量的包装钨精矿为一批,构成一批钨精矿的质量叫批量。

3.2
包差 packeterror
以包为单位取样测定其品质特性,各包间结果之差称为包差,其中最高与最低结果之差称为最大

包差。

3.3
份样和份样量 sampleandsamplenumber
由一批包装钨精矿的一包中,按规定质量取出的样品,称为份样。每个份样的质量叫做份样量。

3.4
副样 duplicatesample
由一批钨精矿中二个或二个以上的份样或逐个经过破碎和缩分后组成的样品。

3.5
大样 technologicaltestsample
由一批钨精矿的全部份样或全部副样或将其逐个进行了破碎和缩分后组成的样品。

3.6
制备样品 preparationofsamples
按规定制样方法从每个份样、副样或大样所制备的样品。
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