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前　　言

　　本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：农业部剑麻及制品质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：陈贵全、郑万春、林国富、侯尧华、高建国。
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水 草 地 毯

１　范围

本标准规定了水草地毯技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适应于以天然水草纱线为主要原料的无绒头机织地毯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

ＱＢ／Ｔ２２１４　地毯尺寸及毯形的测定

ＮＹ／Ｔ２４９　剑麻织物　物理性能试验的取样和试样裁取

ＮＹ／Ｔ２５１　剑麻织物　单位面积质量的测定

ＮＹ／Ｔ２５６　剑麻织物　在不同水和热处理下尺寸变化的测定

３　技术要求

３．１　水草地毯分为有背衬胶和无背衬胶两类。

３．２　产品标记用品名、织纹组织、原料组合编号表示。

产品标记意义如下：







　

品名，水草地毯，可用“Ｓ” 表示






———







织纹组织符号

原料组合编号

水草地毯织纹组织符号用该组织名称汉语拼音第一个字母表示，如第一个字母为“Ｉ”、“Ｏ”、“Ｘ”则

用后一个字母表示。

标记示例：

半巴拿马纹组织，原料组合编号为００１的水草地毯，其标记为：ＳＢ—００１

３．３　水草地毯内在质量应符合表１的要求。

表１　水草地毯内在质量要求 ％

项　　　目 要　　　　　求

水和热干燥处

理下尺寸变化

经　向

纬　向

正　面
　０
－４．０

反　面
　０
－４．５

正　面
　０
－３

反　面
　０
－３

尺寸允差
宽　　　　度 ±１

长　　　　度 每卷长度不小于标称尺寸

质量允差 ±１０
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