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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７２９２—１９９８《缩微摄影技术　第一代银明胶型缩微品的质量要求》，本标准与

ＧＢ／Ｔ１７２９２—１９９８的主要差异如下：

———删除了原标准“附录Ａ”；

———本标准增加了“３．术语和定义”，原章节依次顺延；

———本标准将原标准第４、５、６、７章中的悬置段，改为５．１　概述、６．１　概述、７．１　概述和８．１　概述；

———在规范性引用文件一章中，以最新的国家标准代替了原标准中的国家标准和国际标准，增加了

ＧＢ／Ｔ１７３９．２—２００６、ＧＢ／Ｔ６１５９．３、ＧＢ／Ｔ６１５９．４、ＧＢ／Ｔ１８５０３—２００８、ＩＳＯ１１９６２：２００２。删

除了ＧＢ／Ｔ７５１９、ＧＢ／Ｔ８９８７、ＧＢ／Ｔ８９９０；

———对第５章节进行合并和调整编排，将原标准第４章中有关密度要求的条款统一归入“５．２　密

度”中，将缩微品表面缺陷有关条款统一归入“５．４　表面缺陷”中，将缩微品影像缺陷有关条款

统一归入“５．５　影像缺陷”中；

———５．２．２中将“片基加灰雾的密度不得超过０．１６”改为“片基加灰雾的密度不应高于０．１０”；

———５．４．２．３中增加了“缩微平片的卷曲程度，应符合ＧＢ／Ｔ１８５０３—２００８的规定”；

———根据新的标准编写规则，对原标准中的一些程度副词进行了修改。

本标准由全国文献影像技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８６）提出并归口。

本标准由全国文献影像技术标准化技术委员会七分会负责起草。

本标准主要起草人：耿志东、邓昌军、刘培平、宫岩。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７２９２—１９９８。

Ⅰ

犌犅／犜１７２９２—２００８



缩微摄影技术

第一代银明胶型缩微品的质量要求

１　范围

本标准规定了第一代银明胶型缩微品的质量要求。

本标准适用于低、中、高缩率的第一代银明胶型负像缩微品。

本标准不适用于超高缩率缩微品、彩色缩微品和ＣＯＭ缩微品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６１５９．１—２００３　缩微摄影技术　词汇　第１部分　一般术语（ＩＳＯ６１９６１：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１５９．３—２００３　缩微摄影技术　词汇　第３部分：胶片处理（ＩＳＯ６１９６３：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１５９．４—２００３　缩微摄影技术　词汇　第４部分：材料和包装物（ＩＳＯ６１９６４：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１５９．５—２０００　缩微摄影技术　词汇　第五部分：影像的质量、可读性和检查（ｅｑｖＩＳＯ６１９６

５：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６１５９．２２—２０００　缩微摄影技术　词汇　第二部分：影像的布局和记录方法（ｅｑｖＩＳＯ６１９６

２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６１６０—２００３　缩微摄影技术　源文件　第一代银明胶型缩微品密度规范与测量方法

（ＩＳＯ６２００：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１６１—１９９４　 缩微摄影技术 　２ 号测试图的特征及其在缩微摄影技术中的应用

（ｅｑｖＩＳＯ３３４４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ７５１６—１９９６　缩微摄影技术　图形符号（ｅｑｖＩＳＯ９８７８：１９９０）

ＧＢ／Ｔ７５１７—２００４　缩微摄影技术　在１６ｍｍ卷片上拍摄古籍的规定

ＧＢ／Ｔ７５１８—２００５　缩微摄影技术　在３５ｍｍ卷片上拍摄古籍的规定

ＧＢ／Ｔ１２３５５—１９９０　缩微摄影技术　有影像缩微胶片的连接

ＧＢ／Ｔ１５０２１—１９９４　缩微摄影技术　用３５ｍｍ卷片拍摄技术图样和技术文件的规定

ＧＢ／Ｔ１５７３７—２００５　缩微摄影技术　银明胶型缩微品的冲洗与保存

ＧＢ／Ｔ１６５７３—１９９６　缩微摄影技术　在１６ｍｍ和３５ｍｍ银明胶型缩微卷片上拍摄文献的操作

程序（ｅｑｖＩＳＯ６１９９：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１７２９３—１９９８　 缩微摄影技术 　 检查平台式缩微摄影机系统性能用的测试标板

（ｅｑｖＩＳＯ１０５５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７７３９．２—２００６　技术图样与技术文件的缩微摄影　第２部分：３５ｍｍ银明胶型缩微品的

质量准则与检验（ＩＳＯ３２７２．２：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００１　缩微摄影技术　ＩＳＯ字符和１号测试图的特征及其使用（ｉｄｔＩＳＯ４４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１８５０３—２００８　缩微摄影技术　Ａ６透明缩微平片　影像的排列

ＩＳＯ１１９６２：２００２　缩微摄影技术　１６ｍｍ和３５ｍｍ卷式缩微胶片使用的影像标记（光点）
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