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三维编织物及其树脂基复合材料弯曲
性能试验方法

1 范围

本标准规定了三维编织物及其树脂基复合材料弯曲性能的试验方法。
本标准适用于三维编织物及其树脂基复合材料。
本标准不适用于具有异型结构的三维编织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1446—2005 纤维增强塑料性能试验方法总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

三维编织物 3Dbraidedfabrics
采用三维编织工艺,编织纱在空间四个方向上交错移动、相互交织,形成一个不分层的整体织物。

3.2
树脂基三维编织复合材料 3Dbraidedpolymermatrixcomposites
以有机聚合物为基体,三维编织物为增强体的复合材料。

3.3
编织单胞 braidingunitcell
三维编织物中最小的完整编织单元,如图1所示。

图1 三维编织复合材料编织单胞
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