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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T16984—2008《大麻原麻》,与GB/T16984—2008相比,除结构调整和编辑性改

动外,主要技术变化如下:

a) 更改了大麻原麻的分类(见第4章,2008年版的3.2);

b) 增加了雨露大麻的相关术语及技术要求(见3.5、第5章);

c) 更改了分等要求(见5.1,2008年版的4.1.2);

d) 删除了仪器和工具(见2008年版的第5章);

e) 更改了“束纤维断裂比强度”指标为“断裂强力”(见6.5,2008年版的8.3);

f) 增加了检验规则(见第7章);

g) 删除了公量计算(见2008年版的第10章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国纤维标准化技术委员会(SAC/TC513)提出并归口。
本文件起草单位:军事科学院系统工程研究院、黑龙江省市场监督管理局、西安工程大学、武汉汉麻

生物科技有限公司、威海汉泰大麻纤维科技有限公司、滨州华纺工程技术研究院有限公司。
本文件主要起草人:郝新敏、张华、梁高勇、张国君、王美慧、郭亚飞、孙润军、韩丽、马德建、冯震、

孙红玉。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1997年首次发布为GB/T16984—1997,2008年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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大 麻 原 麻

1 范围

本文件给出了大麻原麻的分类,规定了大麻原麻的要求、检验规则、包装、标志、运输和贮存等,描述

了相应的试验方法。
本文件适用于大麻原麻的质量等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T12945 熟黄麻

GB/T17345 亚麻打成麻

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
大麻原麻 rawhemp
用作纺织原料的大麻韧皮。

3.2
水沤大麻 waterrettedhemp
大麻麻茎经水沤、冲洗、剥制、干燥后的大麻韧皮。

3.3
干剥大麻 sunnedhemp
大麻麻茎经晾干、堆置、暴晒后剥制的大麻韧皮。

3.4
鲜剥大麻 peelinghempfromgreenstraw
大麻收割后直接剥制的大麻韧皮。

3.5
雨露大麻 dew-rettinghemp
大麻收割后经晾晒,再通过天然雨水淋浇、脱皮去茎而制成的大麻韧皮。

3.6
斑疵 speck
大麻原麻因病虫害、风害、霉变等原因,产生的影响纺织使用的疵点。
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