
ICS59.060.10
B45

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T35936—2018

牦  牛  毛

Yakhair

2018-02-06发布 2018-09-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

牦  牛  毛

GB/T35936—2018
*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2018年2月第一版

*
书号:155066·1-59342

版权专有 侵权必究



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国纤维标准化技术委员会(SAC/TC513)归口。
本标准起草单位:中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、农业部动物毛皮及制品质量监督检验测

试中心(兰州)、天祝白牦牛育种实验场。
本标准主要起草人:牛春娥、杨博辉、郭婷婷、郭天芬、梁育林、岳耀敬、袁超、郭健、刘建斌、冯瑞林。
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牦  牛  毛

1 范围

本标准规定了牦牛毛的分类、技术要求、取样、检验方法、检验规则及检验证书、包装、标志、储存及

运输的要求。
本标准适用于牦牛毛收购、交易、加工和质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2910 纺织品 定量化学分析

GB/T6976 羊毛毛丛自然长度试验方法

GB/T6978 含脂毛洗净率试验方法 烘箱法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14270 毛绒纤维类型含量试验方法

GB/T16254 马海毛

GB/T16255.2 洗净马海毛含草、杂率试验方法

GB/T16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

3.1
牦牛毛 yakhair
牦牛纤维中直径在35μm以上,且35μm以上部分超过纤维总长1/2的纤维。

3.2
牦牛绒 yakwool
牦牛纤维中直径在35μm及以下的纤维。

3.3
非动物纤维 non-animalfiberinyakhair
牦牛毛中含有的植物纤维、化学纤维等。

3.4
其他动物纤维 otheranimalfiberinyakhair
牦牛以外其他动物的纤维。

3.5
毛丛自然长度 staplenaturalformationlength
毛丛中纤维未经拉伸、卷曲未受破坏时,沿毛丛轴线进行测量得到的毛丛长度。
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