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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１２１３１：１９９３《固体矿物燃料词汇　第一部分：选煤术语》（英文版），以促进国

际间科技、经济、信息等方面的交流合作。

本标准根据ＩＳＯ１２１３１：１９９３重新起草。为了方便比较，在资料性附录Ａ中列出了本国家标准条

款和国际标准条款的对照一览表。

由于ＩＳＯ１２１３１：１９９３发布年代较早，许多术语未被列入，部分术语不属于选煤范畴，本标准在采

用国际标准时进行了增删，这些技术性差异用垂直线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录

Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本标准还对ＩＳＯ１２１３１：１９９３做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”。

ｂ）　删除ＩＳＯ１２１３１：１９９３的前言和引言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８《煤矿科技术语　选煤》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８相比的主要变化如下：

———根据标准修订计划，标准名称改为《选煤术语》。

———标准格式按照ＧＢ／Ｔ２０００１．１—２００１的要求编写，而ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８则采用了表格型式。

———取消ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８中为方便使用而增加的“代号”、“允许使用的同义词”和“禁止使用的

同义词”的内容。

———删除ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８中的附录Ａ，摘录其中部分与选煤有关的内容放入正文的第１０章“其

他”中。

———将ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８中的附录Ｂ、附录Ｃ改为“中文索引”和“英文索引”。

———对在ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８中增加的部分条文，根据其内容对条文排序进行了重新调整，删除了

部分与ＩＳＯ１２１３１：１９９３中的条文内容重复及不属于选煤领域的术语，并对部分术语定义进

行了文字修改。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ４２）归口。

本标准起草单位：中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司。

本标准主要起草人：吴影、郭牛喜、刘文欣、邓晓阳、范素清。

本标准所代替标准历次版本的发布情况为：

——— ＧＢ／Ｔ７１８６—１９８７、ＧＢ／Ｔ７１８６—１９９８。
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选 煤 术 语

１　范围

本标准规定了选煤有关术语及其英文译名和定义。

本标准适用于有关标准、文件、教材、书刊和手册。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７１５　煤质及煤分析有关术语 （ＧＢ／Ｔ３７１５—１９９６，ＩＳＯ１２１３２：１９９２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１７６０８　煤炭产品品种和等级划分

ＧＢ／Ｔ１９８３３　选煤厂　煤伴生矿物泥化程度测定（ＧＢ／Ｔ１９８３３—２００５，ＩＳＯ１０７５３：１９９４，Ｃｏａｌ

ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｐｌａｎｔ—ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｔｈｅｌｉａｂｉｌｉｔｙｔｏｂｒｅａｋｄｏｗｎｉｎｗａｔｅｒｏｆｍａｔｅｒｉａｌｓａｓｓｏｃｉａｔｅｄｗｉｔｈｃｏａｌ

ｓｅａｍｓ，ＩＤＴ）

３　基本术语　犌犲狀犲狉犪犾

３．１　选煤一般术语　犌犲狀犲狉犪犾犮狅犪犾狆狉犲狆犪狉犪狋犻狅狀狋犲狉犿狊

３．１．１

　　选煤（总称）　犮狅犪犾狆狉犲狆犪狉犪狋犻狅狀

通常采用物理或机械的方法对煤炭进行加工，使其满足某种特殊用途的过程。

注：泛指选煤的总称。

３．１．２

　　毛煤　狉狌狀狅犳犿犻狀犲；犚．犗．犕．犮狅犪犾

煤矿直接生产出来，未经过任何筛分、破碎和分选的煤。

３．１．３

　　原煤　狉犪狑犮狅犪犾

仅可能经过筛分或破碎处理的煤。

３．１．４

　　原料煤　狉犪狑犮狅犪犾犳犲犲犱

供给选煤厂或选煤设备以便用某种方式加工处理的煤。

３．１．５

　　选煤（专称）　犮狅犪犾犮犾犲犪狀犻狀犵

利用密度或表面特性的不同，来降低原料煤杂质成分的加工过程。

注：专指分选作业。

３．１．６

　　精煤　犮犾犲犪狀犲犱犮狅犪犾；犮犾犲犪狀犮狅犪犾

经过干法或湿法分选获得的低密度产物。
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