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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T21447—2008《钢质管道外腐蚀控制规范》,与GB/T21447—2008相比,除编辑

性修改外主要技术变化如下:
———修订了本标准的适用范围(见第1章);
———增加了5个术语(见3.1、3.5、3.11、3.12和3.13);
———修订、增加环境腐蚀性测定方法和分级评价指标(见4.3);
———修订了防腐层设计的一般规定,并增加陆上埋地及水下管道防腐层、陆上地上管道防腐层、海

底管道防腐层的规定(见5.1、5.2、5.3和5.4);
———修订了陆上管道阴极保护准则,并增加了海底管道的阴极保护内容(见6.1.2、6.2);
———增加了干扰控制的一般规定,修订了交直流干扰的判断指标和防护效果评价指标(见7.1、

7.2.1、7.3.1);
———修订了施工与验收内容(见第8章);
———调整运行及维护管理内容,并增加检测与评价相关内容(见第9章)。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本标准起草单位:大庆油田工程有限公司、中国石油规划总院、中国石油天然气管道工程有限公司、

中海油研究总院、中国石油集团工程技术研究院、中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司、中
国石油天然气管道分公司、中石油西南油气田分公司安全环保与技术监督研究院。

本标准主要起草人:杨春明、张昆、刘芳、黄春蓉、黄留群、韩文礼、胡丽华、韦振光、罗锋、滕延平、
张平、秦林、符中欣、张贻刚、李双林、张宝良、徐华天、张荣兰。

本标准的历次版本发布情况为:
———GB/T21447—2008。
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钢质管道外腐蚀控制规范

1 范围

本标准规定了钢质管道(以下简称管道)外腐蚀控制工程设计、施工及管理等应遵循的最低要求,包
括基本规定、防腐层设计、阴极保护设计、干扰防护、施工与验收、运行及维护管理等内容。

本标准适用于陆上和海底新建、扩建及改建的输送介质温度低于100℃的油、气、水管道的外腐蚀

控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材

表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T19292.1 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 分类

GB/T21246 埋地钢质管道阴极保护参数测量方法

GB/T21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范

GB/T23257 埋地钢质管道聚乙烯防腐层

GB32167 油气输送管道完整性管理规范

GB/T50538 埋地钢质管道防腐保温层技术标准

GB/T50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准

GB50991 埋地钢质管道直流干扰防护技术标准

GB/T51172 在役油气管道工程检测技术规范

GB/T35988 石油天然气工业海底管道阴极保护

SY/T0029 埋地钢质检查片应用技术规范

SY/T0087.1 钢制管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道外腐蚀直接评价

SY/T0315 钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范

SY/T0407 涂装前钢材表面处理规范

SY/T0414 钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准

SY/T0447 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准

SY/T5918 埋地钢质管道外防腐层修复技术规范

SY/T6854 埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准

SY/T6878 海底管道牺牲阳极阴极保护

SY/T6964 石油天然气站场阴极保护技术规范

SY/T7036 石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范

SY/T7041 钢质管道聚丙烯防腐层技术规范

SY/T7347 油气架空管道防腐保温技术标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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