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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ６１１０—１９８５《硬质合金拉制模具　型式和尺寸》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６１１０—１９８５相比主要变化如下：

———将标准名称改为《硬质合金拉制模　型式和尺寸》；

———增加了“前言”和“规范性引用文件”；

———对标准结构作了较大修改；

———对拉制模按模芯结构型式重新作了分类；

———增加了一种拉制模模芯结构类型；

———拉制模结构型式和尺寸规格以及示图均作了较大修改；

———增加了“材料”和“要求”条款；

———标记方式重新进行了规定；

———删除了原标准的附录Ａ和附录Ｂ。

本标准由全国模具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３）提出并归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所、桂林电子科技大学、株洲硬质合金集团有限公司、桂林漓佳

金属有限责任公司。

本标准主要起草人：翁史振、廖宏谊、彭英健、唐俊健、奉双。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６１１０—１９８５。
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硬质合金拉制模　型式和尺寸

１　范围

本标准规定了硬质合金拉制模的结构型式、尺寸规格与标记。

本标准适用于硬质合金拉制模的模芯和模套。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＢ／Ｔ３９４３　硬质合金拉制模具　技术条件

３　结构型式和尺寸规格

３．１　结构型式

按硬质合金拉制模的结构型式，模芯分为Ａ型、Ｂ型、Ｃ型、Ｄ型、Ｅ型和Ｆ型，模套分为Ｚ型和

Ｋ型。

３．２　犃型拉制模的结构和尺寸

Ａ型拉制模的结构和尺寸见图１、表１。

ａ）模芯 ｂ）Ｚ型模套 ｃ）Ｋ型模套

　　犚由制造者确定。

图１　犃型拉制模
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