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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会归口。

本标准起草单位：中国棉纺织行业协会、东华大学纺织学院。

本标准主要起草人：王玉琦、张斌、郭建生、郭腊梅、戴传彪。

本标准首次发布。
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纺织常用变性淀粉浆料

１　范围

本标准规定了纺织经纱上浆用变性淀粉浆料的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、存储和运输。

本标准适用于鉴定纺织常用变性淀粉浆料的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ７７１８　预包装食品标签通则

ＧＢ／Ｔ８８８３　食用小麦淀粉

ＧＢ／Ｔ８８８４　马铃薯淀粉

ＧＢ／Ｔ８８８７　淀粉分类

ＧＢ／Ｔ１０１１１　利用随机数骰子进行随机抽样的方法

ＧＢ／Ｔ１２０８６　淀粉灰分测定方法

ＧＢ／Ｔ１２０８７　淀粉水分测定方法

ＧＢ／Ｔ１２０９０　淀粉及其衍生物酸度测定方法

ＧＢ／Ｔ１２０９１　淀粉及其衍生物氮含量测定方法

ＧＢ／Ｔ１２０９５　淀粉斑点测定方法

ＧＢ／Ｔ１２０９６　淀粉细度测定方法

ＧＢ／Ｔ１２０９８　淀粉粘度测定方法

ＧＢ／Ｔ１２３０９　工业玉米淀粉

ＱＢ／Ｔ１８４０　工业薯类淀粉

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

纺织常用变性淀粉浆料　犮狅犿犿狅狀犾狔狌狊犲犱犿狅犱犻犳犻犲犱狊狋犪狉犮犺犻狀狋犲狓狋犻犾犲狑犪狉狆狊犻狕犻狀犵

在纺织经纱上浆中常用的变性淀粉原料。

３．２　

变性淀粉　犿狅犱犻犳犻犲犱狊狋犪狉犮犺

原淀粉经过某种方法加工处理后，不同程度地改变其原有的化学物理特性而制得的淀粉。

３．３　

酸解淀粉　犺狔犱狉狅犾狔狕犲犱狊狋犪狉犮犺

对原淀粉进行酸催化水解而制得的淀粉。

３．４　

糊精　犱犲狓狋狉犻狀

不加或加少量化学试剂的条件下，加热处理干淀粉而制得的淀粉。
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