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锡    粉

1 范围

本标准规定了锡粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同(或订

货单)的内容。
本标准适用于以锡锭为原料所生产的锡粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T728 锡锭

GB/T3260.1~3260.6 锡化学分析方法

GB/T5158.4 金属粉末 总氧含量的测定 第4部分:还原-提取法

GB/T5314 粉末冶金用粉末的取样

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T10574.1 锡铅焊料化学分析方法

GB/T13220 细粉末粒度分布的测定 声波筛分法

3 要求

3.1 产品分类

锡粉按其粒度分布分为FSn1、FSn2、FSn3三个牌号,每个牌号分 A和 AA两个品级,A为常规

锡粉,AA为低铅锡粉。

3.2 化学成分

锡粉化学成分应符合表1的规定。

3.3 粒度分布

锡粉各牌号和品级的粒度分布应符合表2的规定。

3.4 外观质量

锡粉的外观为银灰色粉末,色泽均匀,无凝块及附着油渍和异物。

4 试验方法

4.1 锡粉化学成分的分析方法按 GB/T3260.1~3260.6、GB/T5158.4和 GB/T10574.1的规定

进行。
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