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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国纺织工业联合会提出。
本文件由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)归口。
本文件起草单位:苏州大学、劲霸男装(上海)有限公司、苏州市兴丰强纺织科技有限公司、安踏

(中国)有限公司、上海纺织集团检测标准有限公司、三六一度(中国)有限公司、海澜之家集团股份有限

公司、深圳市十二篮服饰有限公司、中纺协检验(泉州)技术服务有限公司。
本文件主要起草人:卢业虎、徐京云、王方明、谭万昌、杨秀月、王磊、魏书涛、刘洋、候贺萍、林风喜、

王盼。
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充 气 服 装

1 范围

本文件规定了充气服装的要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以胶合充气织物为主要面料或充气内胆生产的服装。
本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1335(所有部分) 服装号型

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定  第1部分:圆轨迹法

GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T5296.4 消费品使用说明  第4部分:纺织品和服装

GB/T7122 高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法

GB/T8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T12704.2—2009 纺织品 织物透湿性试验方法  第2部分:蒸发法

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T15557 服装术语

GB/T18398 服装热阻测试方法 暖体假人法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T21294—2014 服装理化性能的检验方法

GB/T21295—2014 服装理化性能的技术要求

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度

GB31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T31702 纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T31899—2015 纺织品 耐候性试验 紫外光曝晒

GB/T31907 服装测量方法

FZ/T80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T80004 服装成品出厂检验规则

FZ/T80007.1 使用粘合衬服装剥离强力测试方法
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