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前　　言

　　本标准与ＪＩＳＧ３４６５—２００６《钻探用无缝钢管》（日文版）的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９８０８—１９８８《水文水井钻探管材系列》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９８０８—１９８８相比，主要变化如下：

———修改了尺寸规格表；

———修改了钢的牌号；

———增加了钢管的尺寸允许偏差要求；

———增加了钢管的力学性能要求。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：鞍钢股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、湖南衡阳钢管集团有

限公司、宝山钢铁股份有限公司。

本标准主要起草人：章澎、张会轩、朴志民、晏如、赵斌、许晴、李奇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９８０８—１９８８。
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钻 探 用 无 缝 钢 管

１　范围

本标准规定了钻探用无缝钢管的代号、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、

包装、标志和质量证明书。

本标准适用于地质岩心钻探、水井钻探、水文地质钻探、工程钻探的套管料、岩心管料及套管接箍料

用无缝钢管，普通钻杆料及钻杆接头料用无缝钢管，钢粒钻头料用无缝钢管，绳索取心钻杆料及钻杆接

头料用无缝钢管，钻铤料及钻铤锁接头料用无缝钢管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金　磷含量的测定　锑磷钼蓝分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．６１　钢铁及合金化学分析方法　磷钼酸胺容量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６７　钢铁及合金　硫含量的测定　次甲基蓝分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．６８　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

ＧＢ／Ｔ２２３．７２　钢铁及合金　硫含量的测定　重量法

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２１０２　钢管的验收、包装、标志和质量证明书

ＧＢ／Ｔ２９７５　钢及钢产品　力学性能试验取样位置及试样制备（ＧＢ／Ｔ２９７５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７７：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ４３３６　碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）

ＧＢ／Ｔ５７７７　无缝钢管超声波探伤检验方法（ＧＢ／Ｔ５７７７—２００８，ＩＳＯ９３０３：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７７３５　钢管涡流探伤检验方法（ＧＢ／Ｔ７７３５—２００４，ＩＳＯ９３０４：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２６０６　钢管漏磁探伤方法（ＧＢ／Ｔ１２６０６—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ９４０２：１９８９、ＩＳＯ９５９８：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１７３９５　无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差（ＧＢ／Ｔ１７３９５—２００８，ｎｅｑＩＳＯ１１２７：１９９２、

ＩＳＯ４２００：１９９１、ＩＳＯ５２５２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁　化学成分测定用试样的取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ２００６６—２００６，ＩＳＯ１４２８４：

１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１２３　钢铁　总碳硫含量的测定 　 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

（ＧＢ／Ｔ２０１２３—２００６，ＩＳＯ１５３５０：２０００，ＩＤＴ）

３　代号

钻探用无缝钢管钢牌号由钻探汉语拼音首位大写字母和规定非比例延伸强度最小值组成。如：

ＺＴ３８０

ＺＴ———钻探；

１
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