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前　　言

　　本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准负责起草单位：木材节约发展中心。

本标准参加起草单位：木材节约发展中心、铁道部鹰潭木材防腐厂、广州市天河新恺木材防腐厂。

本标准主要起草人：喻?秋、马守华、陶以明、范良森、钱晓航、徐云辉。

本标准为首次发布。
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真空和（或）压力浸注（处理）用

木材防腐设备机组

１　范围

本标准规定了真空和（或）压力浸注（处理）用木材防腐设备机组的定义、技术要求、检验、标志、包

装、运输、安装及调试。

本标准适用于水载型防腐剂对木材进行真空和（或）压力浸注（处理）的固定式设备机组。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ１４０１９　木材防腐术语

ＪＢ４７３０　承压设备无损检测

压力容器安全技术监察规程　质技监局锅发［１９９９］１５４号

３　术语和定义

ＧＢ１５０和ＧＢ／Ｔ１４０１９中确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　真空和（或）压力浸注（处理）用木材防腐设备机组　狑狅狅犱狆狉犲狊犲狉狏犪狋犻狏犲狋狉犲犪狋犻狀犵狏犪犮狌狌犿／狆狉犲狊狊狌狉犲

犻狀犼犲犮狋犻狅狀犲狇狌犻狆犿犲狀狋狊犲狋

　　用于采取真空和（或）加压法对木材进行防腐处理的成套设备。主要由压力浸注（处理）罐、加压系

统、真空系统、吸排液系统、配液系统、储液系统、电控系统及木材装运系统等组成。

３．２

　　工作压力　狑狅狉犽犻狀犵狆狉犲狊狊狌狉犲

在正常操作情况下，压力浸注（处理）罐内允许使用的最高压力。

４　技术要求

４．１　基本要求

设备机组应按批准的设计图纸和技术文件制造和组装。

４．２　压力浸注（处理）罐

４．２．１　压力浸注（处理）罐的结构设计、制造、检验应符合《压力容器安全技术监察规程》和ＧＢ１５０的

有关规定。

４．２．２　罐体材料的选用应符合《压力容器安全技术监察规程》第２章和ＧＢ１５０的有关规定，使用防腐

蚀性能不低于低合金钢的材料。

４．２．３　罐体的工作压力不小于１．５ＭＰａ。

４．２．４　罐体内壁应有防腐层，外壁应涂饰防腐蚀的涂料。

４．２．５　罐体内应设防装载小车浮起装置。
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