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前　　言

　　本标准是对ＣＪ／Ｔ３０１５．１—１９９３《污水处理用微孔曝气器》进行第一次修订。

修订后的内容与ＣＪ／Ｔ３０１５．１—１９９３相比主要变化如下：

———名称改为《水处理用刚玉微孔曝气器》。

———增补盘式、管式刚玉微孔曝气器系列产品的性能参数。

———对术语和定义的表述，力求与国际上惯用的术语和定义统一。

———刚玉微孔曝气器的充氧性能试验参照 ＡＮＳＩ／ＡＳＣＥ２：１９９１《清水中氧传输的测定》美国工程

师协会标准和ＤＩＮ３８４０８．２２（２３）部分《利用薄膜测氧仪确定水中溶解氧》德国工业标准，对

ＣＪ／Ｔ３０１５．２：１９９３《曝气器清水充氧性能测试》行业标准部分内容进行了补充，作为本标准内

容，列入附录Ａ（规范性附录）。

———对微孔曝气器阻力损失测定进行补充。

———修改了刚玉微孔曝气器的某些重要技术、经济指标的计量单位，力求与国际一致，以便国内外

不同形式、规格的产品性能可进行比较。

———微孔曝气器安装要求按盘式和管式刚玉微孔曝气器分别叙述。

———增加产品使用寿命要求。

———增加产品质量保证。

———对产品出厂检验、型式检验规则作了较大修改。

本标准附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由中国市政工程华北设计研究院，国家城市给水排水工程技术研究中心负责起草。江苏省

宜兴市诗画环保设备有限公司（江苏省宜兴市水工业设备厂），天津国水设备工程有限公司参加起草。

本标准主要起草人：张玉佩、海洋、颜秀勤、朱开东、王树成、李伟、任治宏、夏梅华、王岩芳、刘芳。
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水处理用刚玉微孔曝气器

１　范围

本标准规定了多孔刚玉曝气件（圆板、球壳、钟罩、管）的微孔曝气器的术语和定义、产品分类和型

号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存及质量保证。

本标准适用于污水生物处理、水源水预处理及其他水体充氧。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２２０　不锈钢棒

ＧＢ／Ｔ１０４０　塑料拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１６３３　热塑性塑料维卡软化温度（ＶＳＴ）的测定

ＧＢ／Ｔ１８４３　塑料悬臂梁冲击试验方法

ＧＢ／Ｔ１９６４　多孔陶瓷压缩强度试验方法

ＧＢ／Ｔ１９６５　多孔陶瓷弯曲强度试验方法

ＧＢ／Ｔ１９６６　多孔陶瓷显气孔率、容重试验方法

ＧＢ／Ｔ１９６７　多孔陶瓷孔道直径试验方法

ＧＢ／Ｔ１９７０　多孔陶瓷耐酸、碱腐蚀性能试验方法

ＧＢ／Ｔ３０９０　不锈钢小直径无缝钢管

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３／ＩＳＯ２８５９１：１９９９　计数抽样检验程序　第一部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检

索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３３９８　塑料球压痕硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ１６８３　硫化橡胶恒定形变压缩永久变形的测定方法

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

ＧＢ／Ｔ３３９８　塑料球压痕硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

ＧＢ／Ｔ３６７２．１—２００２　橡胶制品的公差　第１部分：尺寸公差

ＧＢ／Ｔ５７８２　六角头螺栓

ＧＢ／Ｔ５８３６．１　建筑排水用硬聚氯乙烯管材

ＧＢ／Ｔ５８３６．２　建筑排水用硬聚氯乙烯管件

ＧＢ／Ｔ６１７０　１型六角螺母

ＧＢ／Ｔ１０００９　丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）塑料挤出板材
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