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前  言
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专 用 竹 片 炭

1 范围

本标准规定了专用竹片炭的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。
本标准适用于食品储存、改善饮用水和膳食品质的,但非直接食用的竹片炭。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5750.11 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标

GB/T12496.8 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定

GB/T24525—2009 炭素材料电阻率测定方法

GB/T26913—2011 竹炭

GB31604.7 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB31604.49 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、
铅、锑、锌迁移量的测定

LY/T1929—2010 竹炭基本物理化学性能试验方法

BB/T0049—2008 包装用矿物干燥剂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

专用竹片炭 specialbamboocharcoalflake
竹材经高温炭化技术制得的片状炭。
注:主要应用于食品贮存、米饭蒸煮和饮用水改良等方面。

3.2
水蒸气吸附能力 capabilityofunitadsorption
在25℃±2℃气温、标准大气压条件下,一个单位质量的竹片炭吸附水蒸气的实际质量。
[BB/T0049—2008,定义3.3]

4 分类

分为食品贮存用竹片炭、饮用水用竹片炭及蒸煮用竹片炭等。

5 要求

5.1 感官要求

黑色、无异味。
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