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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国司法部提出并归口。
本标准起草单位:司法鉴定科学研究院。

本标准主要起草人:杨旭、徐彻 、施少培、罗仪文、孙其然、张清华、王雅晨、奚建华、卞新伟、钱煌贵、

陈晓红、孙维龙、周光磊、王楠、孙年峰、叶瑞仁。
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文件材料鉴定技术规范

1 范围

本标准规定了文件材料鉴定的通用术语和定义、常见文件材料的主要特性、文件材料特性鉴定、文
件材料种类鉴定、鉴定意见的种类及判断依据。

本标准适用于司法鉴定/法庭科学领域文件鉴定中纸张、墨迹、粘合剂等常见文件材料特性鉴定和

文件材料种类鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T4687 纸、纸板、纸浆及相关术语

GB/T7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65 亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)

GB/T19267 刑事技术微量物证的理化检验

GB/T37234—2018 文件鉴定通用规范

3 术语和定义

GB/T4687、GB/T19267及GB/T37234—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
文件材料 documentmaterial
制作文件的纸张、墨迹、粘合剂等各类物质材料的总称。

3.2
纸张 paper
各类原纸和纸印品总称。

3.2.1
纸张规格 papersize
纸张的形状和大小尺寸。
注:在纸的规格标准中,用以下顺序表示纸张或纸板的尺寸:宽度、长度,其中较小的尺寸为宽度。印刷、书写和绘

图纸幅面尺寸的标准,参见GB/T148中的规定。

3.2.2
外观纸病 paperdefect
由于多方面的原因,引起的尘埃、斑点、歪斜等纸张残损或缺陷。

3.2.3
纸张纹痕 papersurfacemark
纸张在抄造过程中留下的毯痕、网痕、水印等各类痕迹的总称。
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