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外压中空纤维超滤膜表面亲水性的测试
接触角法

1 范围

本标准规定了外压中空纤维超滤膜表面亲水性的测试方法。

本标准适用于外压中空纤维超滤膜表面亲水性能的测试,其他中空纤维膜可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超滤膜 ultrafiltrationmembrane
由起分离作用的一层极薄表皮层和较厚的起支撑作用的海绵状或指状多孔层组成,切割分子量在

几百至几百万的膜。

[GB/T20103—2006,定义5.1.1]

3.2
外压中空纤维超滤膜 outside-inhollowfiberultrafiltrationmembrane
外表面起分离作用的中空纤维超滤膜。

3.3
接触角 contactangle
在液滴接触被测样品表面时,固、液、气三相交点的气、液接触面的切线与被测样品表面形成的夹

角,如图1所示。

[HY/T212—2016,定义3.2]
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