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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T20811—2006《废纸再利用技术要求》。与 GB20811—2006相比,主要变化

如下:
———标准名称由“废纸再利用技术要求”改为“废纸分类技术要求”;
———删除了“有害物质”的定义,增加了“废纸”和“杂质”,“不合格废纸”修改为“杂纸”,“销售质量”

修改为“合同质量”,修改了“禁物”的定义(见第2章,2006年版的第2章);
———细化了废纸分类,增加了废纸分类代码(见3.1,2006年版的第3章);
———修改了质量差百分率的计算方法(见附录B,2006年版的附录B)。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC141)归口。
本标准起草单位:中国制浆造纸研究院有限公司、中国造纸协会、山东世纪阳光纸业集团有限公司、

国家纸张质量监督检验中心。
本标准主要起草人:张清文、温建宇、李国华、盛永忠、王东兴、慈晓雷。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T20811—2006。
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废纸分类技术要求

1 范围

本标准规定了废纸的术语和定义、分类、要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于造纸工业使用的国内废纸的回收、贸易及检验。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
废纸 paperandboardforrecycling
使用过而废弃的、可以作为再生资源回收的各种纸和纸板。

2.2
禁物 prohibitedmaterials
对人身健康、安全及环境产生危害的物质。
注:如医疗垃圾、污染的个人卫生用品、有害废物、沥青、有毒粉末、放射性物质、石棉及其类似的物质。

2.3
杂质 non-papercomponents
不属于废纸的组成部分并且可以通过干法分拣的外来物质。
注:如金属、塑料、玻璃、纺织品、木材、砂子和建筑材料、合成材料等。

2.4
杂纸 paperandboardnotaccordingtoclassificationrequirement
某类废纸中含有的,不符合该类废纸预期用途的其他种类的废纸。

2.5
不可利用物 outthrows
杂质和杂纸的总和。

2.6
合同水分 contractmoisture
合同中所规定的废纸水分含量。

2.7
实测水分 testmoisture
实际测得的废纸水分含量。

2.8
合同质量 contractweight
合同中所规定的废纸总质量(以合同水分计)。

2.9
实测质量 testweight
实际测得的废纸总质量(以实测水分计)。
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