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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替LY/T1855—2009《木制百叶窗帘和百叶窗用叶片》,与LY/T1855—2009相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 更改了术语和定义(见第3章,2009年版的第3章);

c) 更改了分类(见第4章,2009年版的第4章);

d) 更改了树种(见5.1,2009年版的5.1);

e) 增加了橄榄型叶片厚度规格尺寸(见表1);

f) 删除了组装孔的形位尺寸偏差(见2009年版的表2);

g) 删除了外观质量部分检验项目(见2009年版的表4);

h) 更改了部分外观质量的要求(见表2,2009年版的表4);

i) 更改了含水率指标要求(见表3,2009年版的表5);

j) 更改了有害物质限量指标要求(见表4,2009年版的5.4.2);

k) 更改了检量工具(见6.1,2009年版的6.1);

l) 更改了叶片厚度、外观质量、试件制作、甲醛释放量、重金属含量、浸渍剥离、漆膜耐黄变、漆膜

附着力、漆膜硬度的检验方法(见7.2.3,7.3,7.4.1及表5,7.4.4~7.4.8,7.4.10,2009年版的

6.2.3,6.3,6.4.1及表6,6.4.2.3~6.4.2.7,6.4.2.9);

m) 更改了型式检验及外观质量和规格尺寸检验结果判定(见8.1.3,8.1.4,8.3.1,2009年版的

7.1.2,7.3.1);

n) 更改了理化性能抽样方案(见表9,2009年版的表10)。
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木制百叶窗帘和百叶窗用叶片

1 范围

本文件规定了木制百叶窗帘和百叶窗用叶片的分类、树种、要求、检验规则以及标识、包装、运输和

贮存,描述了相应的检验方法。
本文件适用于实木、指接材及实木拼接板制造的百叶窗帘用和百叶窗用叶片的产品生产、销售和检

验等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1927.4—2021 无疵小试样木材物理力学试验方法 第4部分:含水率测定

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T17657—2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18103—2022 实木复合地板

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T23987—2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水

GB/T40493—2021 人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定

3 术语和定义

GB/T4823—2013和GB/T18103—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
木制百叶窗帘和百叶窗用叶片 slatsofwoodenblindandshutter
由实木、指接材及实木拼接板经加工制成的扁平条状木片。

4 分类

4.1 按用途分为:

a) 木制百叶窗帘用叶片;

b) 木制百叶窗用叶片。

4.2 按材料分为:

a) 实木叶片;

b) 指接材叶片;

c) 实木拼接板叶片。
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