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人造板产品包装通用技术要求

1 范围

本标准规定了人造板产品包装的术语和定义、分类、基本要求、技术要求、标识等内容。
本标准适用于胶合板、刨花板、纤维板及其表面装饰板等人造板产品的包装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志 
GB/T3716—2000 托盘术语

GB/T4122.1—2008 包装术语 第1部分:基础

GB/T4768 防霉包装

GB/T5048 防潮包装

GB/T6544 瓦楞纸板

GB/T7350 防水包装

GB/T8166 缓冲包装设计

GB/T18259—2009 人造板及其表面装饰术语

GB/T25820 包装用钢带

QB/T3811 塑料打包带

3 术语和定义

GB/T4122.1—2008、GB/T18259—2009及GB/T3716—2000中界定的以及下列术语和定义适

用于 本 文 件。为 了 便 于 使 用,以 下 重 复 列 出 了 GB/T4122.1—2008、GB/T18259—2009 及

GB/T3716—2000中的某些术语和定义。

3.1
人造板 wood-basedpanel
以木材或非木材植物纤维为主要原料,加工成各种材料单元,施加(或不施加)胶黏剂和其他添加

剂,组坯胶合而成的板材或成型制品。主要包括胶合板、刨花板、纤维板及其表面装饰板等产品。
[GB/T18259—2009,定义2.1.1]

3.2 
包装 package;packaging
为在流通过程中保护产品,方便储运,促进销售,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的

总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定方法等的操作活动。
[GB/T4122.1—2008,定义2.1]

3.3
包装件 package
产品经过包装所形成的总体。
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