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绿色人造板及其制品技术要求

1 范围

本标准规定了绿色人造板及其制品的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志等。
本标准适用于绿色人造板及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

HJ571 环境标志产品技术要求 人造板及其制品

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
绿色人造板及其制品 greenwood-basedpanelanditsproducts
符合相关产品标准技术要求且甲醛释放量、总挥发性有机化合物以及重金属指标符合本标准要求

的人造板及其制品。

3.2 
甲醛释放量 formaldehydeemission
用9L~11L干燥器法测定的试件释放于吸收液(蒸馏水)中的甲醛量。

3.3
可溶性重金属含量 solubleheavymetalcontent
人造板及其制品表面色漆涂层中通过GB18584中规定的试验方法测得的可溶性铅、镉、铬、汞重

金属的含量。

3.4
总挥发性有机化合物 totalvolatilityoforganiccompound;TVOC
非极性色谱柱分离、气相色谱检测的保留时间在正己烷至正十六烷(包括正己烷和正十六烷)之间

的有机化合物总和。根据峰面积定量,除目标挥发性有机化合物外其他化合物质量以甲苯的响应因子

计算。

4 分类

根据饰面与否分:
———未饰面人造板;
———饰面人造板:
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