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引  言

本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不

确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》进行编制。
在编制过程中,参考了NB/SH/T0865—2013 《在用润滑油中磨损金属和污染物元

素测定 旋转圆盘电极原子发射光谱法》、ASTMD6595—2017 《在用润滑油或液压油

中磨损金属和污染物元素测定 旋转圆盘电极原子发射光谱法》 (StandardTest
MethodforDeterminationofWearMetalsandContaminantsinUsedLubricatingOilsor
UsedHydraulicFluidsbyRotatingDiscElectrodeAtomicEmissionSpectrometry)和

ASTMD6728—2016 《燃气涡轮和柴油机燃料中污染物元素含量测定 旋转圆盘电极

发射光谱法》(StandardTestMethodforDeterminationofContaminantsinGasTurbine
andDieselEngineFuelbyRotatingDiscElectrodeAtomicEmissionSpectrometry)等文

件中的技术指标、检测方法等内容。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF1929—2021



旋转圆盘电极发射光谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于采用石墨电极放电激发样品的旋转圆盘电极发射光谱仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

NB/SH/T0865—2013 在用润滑油中磨损金属和污染物元素测定 旋转圆盘电极

原子发射光谱法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

NB/SH/T0865—2013界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 石墨盘电极 graphitediscelectrode
使用一种软材质的碳材料加工成圆盘的形状,作为电弧/火花光谱仪的对电极,用

于油品分析。

3.2 石墨棒电极 graphiterodelectrode
使用一种软材质的碳材料加工成棒的形状,作为电弧/火花光谱仪的对电极,用于

油品分析。

3.3 分析间隙 analysisgap
石墨盘电极与石墨棒电极在安装到旋转圆盘电极发射光谱仪对应夹具上后的间隙。

3.4 光学描迹 profiling
设定入射狭缝的实际位置得到最佳的测试强度。

4 概述

旋转圆盘电极发射光谱仪 (以下简称光谱仪)是通过石墨盘电极旋转将样品带至石

墨盘电极与石墨棒电极间的分析间隙,利用两电极间产生的高压电弧激发样品,待测元

素的原子或离子由基态进入激发态,通过检测原子或离子由激发态回到基态时发射的特

征谱线,实现样品中各元素定性和定量分析的一种发射光谱仪。它主要用于测定各类油

品中磨损金属和污染物元素含量。
仪器主要由进样单元、激发单元、色散单元、检测单元、信号处理单元、显示单元

组成,其结构示意图如图1所示。
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