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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T21144—2007《混凝土实心砖》,与GB/T21144—2007相比,除结构调整和编辑

性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了 MU7.5、MU10两个强度等级(见4.3);

b) 更改了制砖原料范围,增加再生骨料(见5.2、5.3,2007年版的5.2、5.3);

c) 增加了缺棱掉角的个数要求(见6.2);

d) 更改了密度等级的指标要求(见6.3,2007年版的6.3);

e) 将“最大吸水率”修改为“吸水率”(见6.5,2007年版的6.5);

f) 更改了冻后质量损失率和强度损失率要求,增加了使用地区划分依据(见6.7,2007年版的6.7);

g) 增加了产品放射性核素限量要求及试验方法(见6.10、7.9);

h) 更改了尺寸允许偏差和外观质量、抗压强度、碳化系数、软化系数、冻后抗压强度的试验方法

(见7.1、7.3、7.6~7.8,2007年版的7.1、7.3、7.6~7.8);

i) 删除了附录A~附录C(见2007年版的附录A~附录C)。
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混 凝 土 实 心 砖

1 范围

本文件规定了混凝土实心砖的规格、等级、标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、运输和贮

存、产品合格证。
本文件适用于建筑物和构筑物用的混凝土实心砖的设计、生产、检测和应用等过程。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T4111 混凝土砌块和砖试验方法

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB8076 混凝土外加剂

GB/T14684 建设用砂

GB/T14685 建设用卵石、碎石

GB/T17431.1 轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料

GB/T18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T18968 墙体材料术语

GB/T25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T25177 混凝土用再生粗骨料

GB50176 民用建筑热工设计规范

JC/T466 砌墙砖检验规则

JGJ63 混凝土用水标准

YB/T4178 混凝土用高炉重矿渣碎石

3 术语和定义

GB/T18968界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
混凝土实心砖 solidconcretebrick
以水泥、骨料,以及根据需要加入的掺合料、外加剂等,经加水搅拌、成型、养护制成的实心砖。
注:代号为SCB。砖的各部位名称见图1。
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