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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ７）

归口。

本标准起草单位：安徽中鼎密封件股份有限公司、广州德润橡胶制品有限公司、上海华向世界橡胶

有限公司。

本标准主要起草人：程平、唐晓东、曾昭宇、秦寰、张海潮。
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复 印 机 胶 辊

１　范围

本标准规定了复印机定影系统、驱动系统和纸路系统用胶辊（以下简称胶辊）的产品分类与标记、产

品结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于热压定影的静电复印机用胶辊。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５２９—２００８　硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）（ＩＳＯ３４１：

２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５３１．１—２００８　硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法　第１部分：邵氏硬度计法（邵

尔硬度）（ＩＳＯ７６１９１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料、非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３６—２００８　塑料　－３０℃～３０℃线膨胀系数的测定　石英膨胀计法

ＧＢ／Ｔ１０４０．１—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则（ＩＳＯ５２７１：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８１—１９９１　硫化橡胶回弹性的测定（ｅｑｖＩＳＯ４６６２：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１６８９—１９９８　硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ７７５９—１９９６　硫化橡胶或热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形的测定（ｅｑｖＩＳＯ８１５：

１９９１）

ＧＢ／Ｔ７７６２—２００３　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂　静态拉伸试验（ＩＳＯ１４３１１：１９８９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ１１２１０—１９８９　硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定（ｅｑｖＩＳＯ２８７８：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１１２１１—１９８９　硫化橡胶与金属粘合强度的测定　拉伸法（ｅｑｖＩＳＯ８１４：１９８６）

ＨＧ／Ｔ２７２９—１９９５　硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定　滑动法

ＨＧ／Ｔ３０７７　橡胶、塑料辊硬度要求（ＨＧ／Ｔ３０７７—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６１２３１：１９８２）

ＨＧ／Ｔ３０７８　橡胶、塑料辊表面特性（ＨＧ／Ｔ３０７８—２００１，ｉｄｔＩＳＯ６１２３２：１９８８）
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