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耐火材料 应力应变试验方法
(三点弯曲法)

1 范围

本标准规定了耐火材料应力应变试验方法的原理、设备、试样、试验步骤、结果计算及试验报告。
本标准适用于定形烧成耐火制品、化学结合耐火制品和不定形耐火材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4513.5 不定形耐火材料 第5部分:试样制备和预处理

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T10325 定形耐火制品抽验收抽样检验规则

3 原理

常温或将试样加热到试验温度,保温至规定的时间,对试样上表面施加以一定速率增加的载荷直至

试样断裂,在试样下表面测量弯曲试样的中心变形量,记录载荷和对应的中心变形量,从而计算出试样

的应力和应变。

4 设备

4.1 设备主要包括试验炉、加荷装置、试样变形测量装置和温度测量装置等,其测试原理见图1。
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