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前　　言

本标准修改采用ＩＳＯ６０：１９７７（２００５年９月２０日确认）《塑料———能从规定漏斗流出的材料表观密

度的测定》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ６０：１９７７重新起草。

本标准同ＩＳＯ６０：１９７７的主要差异为：

———增加了“规范性引用文件”一章（第２章）；

———增加了在测试粉料时也可以使用Ｂ型漏斗（３．４）；

———增加了试样两次测定时对已测试样不得重复使用的要求（４．３）；

———增加了试验结果保留两位有效数字的要求（第５章）；

———增加了“精密度”一章（第６章）。

本标准代替了ＧＢ／Ｔ１６３６—１９７９《模塑料表观密度试验方法》。

本标准同ＧＢ／Ｔ１６３６—１９７９的主要差异为：

———本标准采用ＩＳＯ６０：１９７７标准名称；

———删除了１９７９年版国家标准中的乙法，适用范围做了调整（第１章）；

———增加了“规范性引用文件”一章（第２章）；

———每批料进行三次测定修改为进行两次测定（４．３）；

———增加了“精密度”一章（第６章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本标准起草单位：中国石化北京燕山分公司树脂应用研究所。

本标准主要起草人：王灵肖、许越峥、徐桂芹、王晓丽、石迎秋、张汝海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６３６—１９７９。
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塑料　能从规定漏斗流出的材料

表观密度的测定

１　范围

本标准规定了能从规定漏斗流出的松散材料（粉料或粒料）表观密度的测定方法。

注：测定不能从规定漏斗流出的松散模塑料表观密度的方法，见ＩＳＯ６１：１９７７。

本标准应用于比较粗的材料时，由于直尺刮平量筒上部多余的试样时会引入误差，所以测试结果可

能会产生误差。

若模塑料在模塑条件下的密度相近，则表观密度对于评价模塑料的相对松散性或相对体积有一定

价值。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ６１：１９７７　塑料———不能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定

３　仪器

３．１　天平，精确至０．１ｇ。

３．２　量筒，金属制成，内部光滑，容积为１００ｍＬ±０．５ｍＬ，内径为４５ｍｍ±５ｍｍ。

３．３　Ａ型漏斗，形状与尺寸见图１。

单位为毫米

１———漏斗；

２———挡料板；

３———量筒（容积１００ｍＬ±０．５ｍＬ）；

４———支架。

图１　犃型漏斗表观密度测量装置
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