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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８８８１—２００２《汽油车排气净化催化剂》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８８８１—２００２相比，主要变化如下：

———标准名称修改为“轻型汽油车排气净化催化剂”；

———引用标准中增加了“ＸＢ／Ｔ５０５汽油车排气净化催化剂载体”；

———删除了“ＪＣ／Ｔ６８６蜂窝陶瓷”引用标准；

———删除了氧化型催化剂的定义、要求和试验方法；

———增加了对同一型式催化剂的要求；

———调整了催化剂的催化性能、物理性能要求；

———调整了催化剂整车催化性能和寿命要求、检验方法；

———删除了附录Ａ。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由昆明贵研催化剂有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、贵研铂业股份有

限公司负责起草。

本标准主要起草人：贺小昆、杨冬霞、计永波、朱玉华、高兰、亢锦文、王向红。
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轻型汽油车排气净化催化剂

１　范围

本标准规定了轻型汽油车排气净化催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以堇青石蜂窝陶瓷材料作为基体并负载稀土、贵金属或其他金属等活性组分的轻型

汽油车排气净化催化剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ５１８１　汽车排放术语和定义

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ１８３５２．３　轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）

ＧＢ／Ｔ１８３７７　汽油车用催化转化器的技术要求和试验方法

ＸＢ／Ｔ５０５　汽油车排气净化催化剂载体

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５１８１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　汽油车排气净化催化剂　犮犪狋犪犾狔狊狋犳狅狉狆犲狋狉狅犾狏犲犺犻犮犾犲犲狓犺犪狌狊狋狆狌狉犻犳犻犮犪狋犻狅狀

指安装在汽油车排气系统中用于降低污染物排放的催化转化器的芯体，其主要作用是通过催化氧

化还原反应降低汽油车排放污染物（一氧化碳（ＣＯ）、碳氢化合物（ＨＣ）和氮氧化合物（ＮＯ狓））的排放量。

３．２

　　三效催化剂　狋犺狉犲犲狑犪狔犮犪狋犪犾狔狊狋

犜犠犆

一种氧化碳氢化合物和一氧化碳并同时还原氮氧化物的催化剂。为了获得最佳转化效率，发动机

必须在很狭窄的空燃比范围（接近理论配比状态）内工作。

３．３

　　催化剂转化效率　犮犪狋犪犾狔狊狋犮狅狀狏犲狉狊犻狅狀犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

指在规定工况下，催化转化器入口与出口污染物浓度的变化率，按式（１）计算：

转化效率（％）＝
转化器入口污染物（犻）测量数值－转化器出口污染物（犻）测量数值

转化器入口污染物（犻）测量数值
×１００

………………（１）

　　式中：

犻———分别代表污染物ＣＯ、ＨＣ或ＮＯ狓。

３．４

　　起燃温度　犾犻犵犺狋狅犳犳狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

指催化剂对某一污染物的催化转化效率达到５０％时所对应的催化转化器入口气体温度。用符号

犜５０（犻）表示，“犜”为摄氏温度，“犻”分别代表污染物ＣＯ、ＨＣ或ＮＯ狓。
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